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Общество с ограниченной ответственностью «ЧИГИН И КО» 
Испытательная лаборатория «Метод Контроля» 

Регистрационный № POCC RU.32471.04НАШ0-081 
214030, Смоленская область, Г.О. ГОРОД СМОЛЕНСК,  

Г. СМОЛЕНСК, Ш КРАСНИНСКОЕ, Д. 19 
телефон: +79690593301; эл. почта: chigin.co@gmail.com  

 
 
 
 

Утверждаю 
Руководитель испытательной лаборатории 

 
Карпов Г.А. 

 
 
 
 
 

Протокол испытаний № QRYEE-UY от 28.06.2022 г. 
 

Объект испытаний:  Топливные брикеты RUF из отходов производства 
Заказчик испытаний:  Орган по сертификации продукции «Квалитет Стандарт» Об-

щества с ограниченной ответственностью "ЧИГИН И КО". 
Адрес: 214030, Смоленская область, г. Смоленск, Краснин-
ское Ш., дом 37, офис 3 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Протон". Место 
нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, 
165111, Вельский район, поселок Аргуновский, улица Заозер-
ская, дом 6А 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Протон". Место 
нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, 
165111, Вельский район, поселок Аргуновский, улица Заозер-
ская, дом 6А 

Сопроводительный документ:  Направление № 12820220628-083447 
Идентификация объекта испытания: 6D570BD4E2F7 
Дата получения объекта испытаний: 21.06.2022 г. 
Дата начала испытаний: 21.06.2022 г. 
Дата окончания испытаний:  28.06.2022 г. 
Нормативная документация:  ГОСТ 55115-2012 

 
 
 

 
Испытатель:                                                                                                           Куприенко С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. 
Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола  

без разрешения ИЛ запрещается 
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Условия проведения испытаний:  
Температура окружающего воздуха 21-23°С 
Относительная влажность 66 – 68 % 
Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

 
Наименование параметра Нормативное значение Результат 

испытаний 
1 2 3 

Содержание влаги, W, %, не более 10 1,2 
Зольность, Аd, не более 10 0,4 
Плотность частиц, кг/м3, не менее 750 1060 
Теплота сгорания низшая, Q, ккал/кг не нормируется 4116 

 
 

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ 


